附件：

137项有色金属、纺织、制药装备行业标准编号、名称及实施日期

	序号
	标准编号
	标  准  名  称
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	
	有色金属行业
	
	
	
	

	1
	YS/T 581-2006
	导电用铜棒
	　
	
	2007-01-01

	2
	YS/T 582-2006
	陶瓷过滤机
	　
	
	2007-01-01

	3
	YS/T 385-2006
	锑精矿
	YS/T 385-1994
	
	2007-01-01

	4
	YS/T 583-2006
	热锻水暖管件用黄铜棒
	　
	
	2007-01-01

	5
	YS/T 584-2006
	电极材料用铬、锆青铜管件
	　
	
	2007-01-01

	6
	YS/T 585-2006
	铜及铜合金板材超声波探伤方法
	　
	
	2007-01-01

	7
	YS/T 586-2006
	铜及铜合金化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	　
	
	2007-01-01

	8
	YS/T 63.9-2006
	铝用炭素材料检测方法 第9部分：真密度的测定 氦比重计法
	　
	
	2007-01-01

	9
	YS/T 63.10-2006
	铝用炭素材料检测方法 第10部分：空气渗透率的测定
	　
	
	2007-01-01

	10
	YS/T 63.15-2006
	铝用炭素材料检测方法 第15部分：耐压强度的测定
	　
	
	2007-01-01

	11
	YS/T 63.17-2006
	铝用炭素材料检测方法 第17部分：挥发分的测定
	　
	
	2007-01-01

	12
	YS/T 63.18-2006
	铝用炭素材料检测方法 第18部分：水分含量的测定
	　
	
	2007-01-01

	13
	YS/T 63.19-2006
	铝用炭素材料检测方法 第19部分 灰分含量的测定
	　
	
	2007-01-01

	14
	YS/T 63.20-2006
	铝用炭素材料检测方法 第20部分：硫分的测定
	　
	
	2007-01-01

	15
	YS/T 273.1-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量
	YS/T 273.1-1994
	
	2007-01-01

	16
	YS/T 273.2-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：烧减量的测定
	YS/T 273.2-1994
	
	2007-01-01

	17
	YS/T 273.3-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：蒸馏—硝酸钍容量法测定氟含量
	YS/T 273.3-1994
	
	2007-01-01

	18
	YS/T 273.4-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第4部分：EDTA容量法测定铝含量
	YS/T 273.4-1994
	
	2007-01-01

	19
	YS/T 273.5-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量
	YS/T 273.5-1994
	
	2007-01-01

	20
	YS/T 273.6-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量
	YS/T 273.6-1994
	
	2007-01-01

	21
	YS/T 273.7-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量
	YS/T 273.7-1994
	
	2007-01-01

	22
	YS/T 273.8-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量
	YS/T 273.8-1994
	
	2007-01-01

	23
	YS/T 273.9-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量
	YS/T 273.9-1994
	
	2007-01-01

	24
	YS/T 273.10-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第10部分：重量法测定游离氧化铝含量
	　
	
	2007-01-01

	25
	YS/T 273.11-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：x射线荧光光谱分析法测定硫含量
	YS/T 273.11-1994
	
	2007-01-01

	26
	YS/T 273.12-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
	　
	
	2007-01-01

	27
	YS/T 273.13-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第13部分：试样的制备和贮存
	YS/T 272-1994
	
	2007-01-01

	28
	YS/T 587.1-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第1部分： 灰分含量的测定
	　
	
	2007-01-01

	29
	YS/T 587.4-2006
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第4部分： 硫含量的测定
	　
	
	2007-01-01

	30
	YS/T 587.5-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分： 微量元素的测定
	　
	
	2007-01-01

	31
	YS/T 587.6-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第6部分： 粉末电阻率的测定
	　
	
	2007-01-01

	32
	YS/T 587.7-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第7部分： CO2反应性的测定
	　
	
	2007-01-01

	33
	YS/T 587.8-2006
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第8部分： 空气反应性的测定
	　
	
	2007-01-01

	34
	YS/T 587.9-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第9部分： 真密度的测定
	　
	
	2007-01-01

	35
	YS/T 587.10-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分：体积密度的测定
	　
	
	2007-01-01

	36
	YS/T 587.11-2006 
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第11部分：颗粒稳定性的测定
	　
	
	2007-01-01

	37
	YS/T 587.12-2006
	炭阳极用煅后石油焦检测方法 第12部分： 粒度分布的测定
	　
	
	2007-01-01

	38
	YS/T 588-2006
	镁合金热挤压矩形棒材
	　
	
	2007-01-01

	39
	YS/T 589-2006
	煤矿支柱用铝合金棒材
	　
	
	2007-01-01

	40
	YS/T 590-2006
	变形铝及铝合金扁铸锭
	　
	
	2007-01-01

	41
	YS/T 591-2006
	变形铝及铝合金热处理规范
	
	
	2007-01-01

	42
	YS/T 81-2006
	高纯海绵铂
	YS/T 81-1994
	
	2007-01-01

	43
	YS/T 82-2006
	光谱分析用铂基体
	YS/T 82-1994
	
	2007-01-01

	44
	YS/T 83-2006
	光谱分析用钯基体
	YS/T 83-1994
	
	2007-01-01

	45
	YS/T 84-2006
	光谱分析用铱基体
	YS/T 84-1994
	
	2007-01-01

	46
	YS/T 85-2006
	光谱分析用铑基体
	YS/T 85-1994
	
	2007-01-01

	47
	YS/T 208-2006
	氢气净化器用钯合金箔材
	YS/T 208-1994
	
	2007-01-01

	48
	YS/T 361-2006
	纯铂中杂质元素的发射光谱分析
	YS/T 361-1994
	
	2007-01-01

	49
	YS/T 362-2006
	纯钯中杂质元素的发射光谱分析
	YS/T 362-1994
	
	2007-01-01

	50
	YS/T 363-2006
	纯铑中杂质元素的发射光谱分析
	YS/T 363-1994
	
	2007-01-01

	51
	YS/T 364-2006
	纯铱中杂质元素的发射光谱分析
	YS/T 364-1994
	
	2007-01-01

	52
	YS/T 365-2006
	高纯铂中杂质元素的发射光谱分析
	YS/T 365-1994
	
	2007-01-01

	53
	YS/T 366-2006
	贵金属及其合金对铜热电动势的测量方法
	YS/T 366-1994
	
	2007-01-01

	54
	YS/T 370-2006
	贵金属及其合金的金相试样制备方法
	YS/T 370-1994
	
	2007-01-01

	55
	YS/T 371-2006
	贵金属合金化学分析方法总则及一般规定
	YS/T 371-1994
	
	2007-01-01

	56
	YS/T 372.1-2006
	贵金属合金元素分析方法 银量的测定 碘化钾电位滴定法
	YS/T 372-1994

YS/T 373-1994

YS/T 374-1994

YS/T 375-1994
	
	2007-01-01

	57
	YS/T 372.2-2006
	贵金属合金元素分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法
	
	
	2007-01-01

	58
	YS/T 372.3-2006
	贵金属合金元素分析方法 钯量的测定 丁二肟析出EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	59
	YS/T 372.4-2006
	贵金属合金元素分析方法 铜量的测定 硫脲析出EDTA络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	60
	YS/T 372.5-2006 
	贵金属合金元素分析方法 PtCu合金中铜量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	61
	YS/T 372.6-2006
	贵金属合金元素分析方法 铜锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
	
	
	2007-01-01

	62
	YS/T 372.7-2006
	贵金属合金元素分析方法 钴量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	63
	YS/T 372.8-2006
	贵金属合金元素分析方法 PtCo合金中钴量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	64
	YS/T 372.9-2006
	贵金属合金元素分析方法 镍量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	65
	YS/T 372.10-2006
	贵金属合金元素分析方法 AuNi及PdNi合金中镍量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	66
	YS/T 372.11-2006
	贵金属合金元素分析方法 镁量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	67
	YS/T 372.12-2006
	贵金属合金元素分析方法 锌量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	68
	YS/T 372.13-2006
	贵金属合金元素分析方法 锡量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	69
	YS/T 372.14-2006
	贵金属合金元素分析方法 锰量的测定 高锰酸钾电位滴定法
	
	
	2007-01-01

	70
	YS/T 372.15-2006
	贵金属合金元素分析方法 锑量的测定 火焰原子吸收光谱法
	
	
	2007-01-01

	71
	YS/T 372.16-2006
	贵金属合金元素分析方法 镓量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	72
	YS/T 372.17-2006
	贵金属合金元素分析方法 钨量和铼量的测定 钨酸重量法和硫脲分光光度法
	
	
	2007-01-01

	73
	YS/T 372.18-2006
	贵金属合金元素分析方法 钆量的测定 偶氮氯膦III分光光度法
	
	
	2007-01-01

	74
	YS/T 372.19-2006
	贵金属合金元素分析方法 钇量的测定 偶氮氯膦III分光光度法
	
	
	2007-01-01

	75
	YS/T 372.20-2006
	贵金属合金元素分析方法 镉量的测定 碘化钾析出 EDTA络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	76
	YS/T 372.21-2006
	贵金属合金元素分析方法 锆量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	77
	YS/T 372.22-2006
	贵金属合金元素分析方法 铟量的测定 EDTA 络合滴定法
	
	
	2007-01-01

	78
	YS/T 592-2006
	电镀用氰化亚金钾
	
	
	2007-01-01

	79
	YS/T 593-2006
	水合三氯化铑
	
	
	2007-01-01

	80
	YS/T 594-2006
	硝酸铑
	
	
	2007-01-01

	81
	YS/T 595-2006
	氯铱酸
	
	
	2007-01-01

	82
	YS/T 596-2006
	二亚硝基二氨铂
	
	
	2007-01-01

	83
	YS/T 597-2006
	电容式变送器用铂铑合金毛细管
	
	
	2007-01-01

	84
	YS/T 598-2006
	超细水合二氧化钌粉
	
	
	2007-01-01

	85
	YS/T 599-2006
	超细氧化钯粉
	
	
	2007-01-01

	86
	YS/T 603-2006
	烧结型银导体浆料
	
	
	2007-01-01

	87
	YS/T 604-2006
	金基厚膜导体浆料
	
	
	2007-01-01

	88
	YS/T 605-2006
	介质浆料
	
	
	2007-01-01

	89
	YS/T 606-2006
	固化型银导体浆料
	
	
	2007-01-01

	90
	YS/T 607-2006
	钌基厚膜电阻浆料
	
	
	2007-01-01

	91
	YS/T 608-2006
	电位器用钌电阻浆料
	
	
	2007-01-01

	92
	YS/T 609-2006
	铂电极浆料
	
	
	2007-01-01

	93
	YS/T 610-2006
	包封玻璃浆料
	
	
	2007-01-01

	94
	YS/T 611-2006
	PTC 陶瓷用电极浆料
	
	
	2007-01-01

	95
	YS/T 612-2006
	太阳能电池用浆料
	
	
	2007-01-01

	96
	YS/T 613-2006
	碳膜电位器用电阻浆料
	
	
	2007-01-01

	97
	YS/T 614-2006
	银钯厚膜导体浆料
	
	
	2007-01-01

	
	纺织行业
	
	
	
	

	98
	FZ/T 12001-2006
	气流纺棉本色纱
	FZ/T 12001-1992
	　
	2007-01-01

	99
	FZ/T 12002-2006
	精梳棉本色缝纫专用纱线
	FZ/T 12002-1993
	　
	2007-01-01

	100
	FZ/T 12003-2006
	粘胶纤维本色纱线
	FZ/T 12003-1995
	　
	2007-01-01

	101
	FZ/T 12004-2006
	涤粘混纺本色纱线
	FZ/T 12004-1995
	　
	2007-01-01

	102
	FZ/T 10001-2006
	气流纱捻度的测定退捻加捻法
	FZ/T 10001-1992
	　
	2007-01-01

	103
	FZ/T 63001-2006
	涤纶本色缝纫用纱线
	FZ/T 63001-1992
	　
	2007-01-01

	104
	FZ/T 71005-2006
	针织用棉本色纱
	FZ/T 71005-1994
	　
	2007-01-01

	105
	FZ/T 13004-2006
	粘胶纤维本色布
	FZ/T 13004-1995
	　
	2007-01-01

	106
	FZ/T 13006-2006
	涤粘混纺本色布
	FZ/T 13006-1995
	　
	2007-01-01

	107
	FZ/T 13012-2006
	普梳涤与棉混纺本色布
	FZ/T 13012-1998
	　
	2007-01-01

	108
	FZ/T 14004-2006
	粘胶纤维印染布
	FZ/T 14004-1995
	　
	2007-01-01

	109
	FZ/T 14005-2006
	涤粘混纺印染布
	FZ/T 14005-1995
	　
	2007-01-01

	110
	FZ/T 14010-2006
	普梳涤与棉混纺印染布
	　
	　
	2007-01-01

	111
	FZ/T 62003-2006
	手帕
	FZ/T 62003-1991
	　
	2007-01-01

	112
	FZ/T 61005-2006
	线毯
	FZ/T 61005-1999
	　
	2007-01-01

	113
	FZ/T 24002-2006
	精梳毛织品
	FZ/T 24002-1993
	TWC W1:2000, MOD
	2007-01-01

	114
	FZ/T 24003-2006
	粗梳毛织品
	FZ/T 24003-1993
	TWC W1:2000, MOD
	2007-01-01

	115
	FZ/T 20016-2006
	毛条、洗净毛疵点及重量试验方法
	FZ/T 20016-1999
	ASTM D1770, MOD
	2007-01-01

	116
	FZ/T 61001-2006
	纯毛、毛混纺毛毯
	FZ/T 61001-1991
	TWC B1:1999, MOD
	2007-01-01

	117
	FZ/T 61002-2006
	化纤仿毛毛毯
	FZ/T 61002-1991
FZ/T 61003-1991
	
	2007-01-01

	118
	FZ/T 61004-2006
	拉舍尔毯
	FZ/T 61004-1991
	　
	2007-01-01

	119
	FZ/T 61006-2006
	纬编腈纶毛毯
	　
	　
	2007-01-01

	120
	FZ/T 70005-2006
	毛纺织品伸长和回复性试验方法
	FZ/T 70005-1992
	TWC TM 179:2000,                                 MOD
	2007-01-01

	121
	FZ/T 20023-2006
	毛机织物经汽蒸后尺寸变化率的测定 霍夫曼法
	　
	TWC TM 290:2000, MOD
	2007-01-01

	122
	FZ/T 20019-2006
	毛机织物脱缝程度试验方法
	FZ/T 20019-1999
	TWC TM 117:2000, MOD
	2007-01-01

	123
	FZ/T 20011-2006
	毛针织成衣扭斜角试验方法
	FZ/T 20011-1995
	TWC TM 276:2000，MOD
	2007-01-01

	124
	FZ/T 22003-2006
	机织雪尼尔本色线
	　
	　
	2007-01-01

	125
	FZ/T 22004-2006
	环锭纺及空芯锭圈圈线
	　
	　
	2007-01-01

	
	制药装备行业
	
	
	
	

	126
	JB/T 20079-2006
	抗生素瓶液体灌装压塞机
	
	
	2007-01-01

	127
	JB/T 20080.1-2006
	高速压片冲模（T系列） 尺寸与片形
	
	
	2007-01-01

	128
	JB/T 20081-2006
	药物真空乳化搅拌机
	
	
	2007-01-01

	129
	JB/T 20082-2006
	实心滴丸机
	
	
	2007-01-01

	130
	JB/T 20083-2006
	小型动态提取浓缩机组
	
	
	2007-01-01

	131
	JB/T 20084-2006
	热泵外加热式双效浓缩器
	
	
	2007-01-01

	132
	JB/T 20085-2006
	隧道式微波干燥灭菌机
	
	
	2007-01-01

	133
	JB/T 20086-2006
	药用容器  料斗
	
	
	2007-01-01

	134
	JB/T 20087-2006
	药用容器  料桶
	
	
	2007-01-01

	135
	JB/T 20088-2006
	中药材截断机
	
	
	2007-01-01

	136
	JB/T 20089-2006
	蒸药箱
	
	
	2007-01-01

	137
	JB/T 20090-2006
	旋料式切片机
	
	
	2007-01-01
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