




































































































































63 

对于用玻璃制成的辅料无此要求 / No requirement for accessories made from glass 

4 

对于皮革类产品 10.0 mg/kg / For leather articles 10.0 mg/kg 

5 

定量限值 :六价铬 Cr(VI) 0.5 mg/kg, 皮革中六价铬 Cr(VI) 3.0mg/kg, 禁用的芳香胺 20mg/kg, 

禁用的染料 50mg/kg / Quantification limits: for 

Cr(VI) 0.5 mg/kg, for Cr(VI) in leather 3.0 mg/kg, for arylamines 20 mg/kg, for dyestuffs 

50 mg/kg 

6 

对于无机材料制成的辅料无此要求 / No requirement for accessories made from inorganic 

materials 

7 

包含了 EC-Regulation 1907/2006 中对该项目的要求 / Including the requirement by 

EC-Regulation 1907/2006 

8 

只适用于金属附件及经金属处理之表面: 0.5 mg/kg / For metallic accessories and metallized 

surfaces: 0.5 mg/kg 

9 

只适用于金属附件及经金属处理之表面: 1.0 mg/kg / For metallic accessories and metallized 

surfaces: 1.0 mg/kg 

10 

针对所有非纺织辅料和组成部分,以及在纺丝时加入着色剂生产的有色纤维和含有涂料的产品 / 

Applicable to all non textile accessories and 

components as well as for spun dyed fibres and articles containing pigments 

11 

仅适用于天然纤维 / For natural fibres only 

12 

具体物质列在附录中 / The individual substances are listed in Appendix 5 

13 

适用于涂层产品、塑料溶胶印花、柔软泡绵和塑料附件 / For coated articles, plastisol prints, 

flexible foams, and accessories made from 

plastics 

 

 

限量值和色牢度，第二部分 / Limit values and fastness, part 2(测试方法描述于其他文件 / The 

testing procedures are described in a separate document) 
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产品级别 / 

Product Class 

I 

婴儿 / Baby 

II 

直接接触皮肤 

/ in 

direct contact 

with skin 

III 

不直接接触皮

肤 / with 

no direct 

contact with 

skin 

IV 

家饰材料 / 

Decoration 

material 

有机锡化合物 / Organic tin compounds [mg/kg]12 
TBT, TPhT 0.5 1.0 1.0 1.0 

DBT, DMT, DOT, DPT, MBT, MOT, 

MT, TeBT, TCyHT, TMT, TOT, TPT 

1.0 2.0 2.0 2.0 

其他残余化学物 / Other chemical residues 

OPP 邻苯基苯酚 [mg/kg]12 50.

0 

100

.0 

100

.0 

100

.0 
芳香胺 / Arylamines 

[mg/kg]12,14 

没有 / none5 

SCCP 短链氯化石蜡 [w-%]12 0.1 0.1 0.1 0.1 
TCEP 三(2-氯乙基)磷酸酯 

[w-%]12 

0.1 0.1 0.1 0.1 

DMFu [mg/kg]12 0.1 0.1 0.1 0.1 
染料 / Colorants 

可分解芳香胺类 / Cleavable 

arylamines12 

不得使用 / 

not used5 
致癌物 / Carcinogens12 不得使用 / 

not used 致敏物 / Allergens12 不得使用 / 

not used5 
其他 / Others12 不得使用 / not used5 

氯化苯和氯化甲苯 / Chlorinated benzenes and toluenes [mg/kg]12 
总计 / Sum 1.0 1.0 1.0 1.0 

多环芳烃 / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) [mg/kg]15 
苯并[a]芘 / Benzo[a]pyrene 0.5 1.0 1.0 1.0 
苯并[e]芘 / Benzo[e]pyrene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Benzo[a]anthracene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Chrysene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Benzo[b]fluoranthene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Benzo[j]fluoranthene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Benzo[k]fluoranthene 0.5 1.0 1.0 1.0 

Dibenzo[a,h]anthracene 0.5 1.0 1.0 1.0 

总计 / Sum12 5.0 10.

0 

10.

0 

10.

0 
生物活性产品 / Biological active products 

 没有 / 

none16 
阻燃产品 / Flame retardant products 

总体 / General 没有 / none16,17 

14 

适用于所有含有聚氨酯的材料或其他可能含有游离致癌芳香胺的材料 / For all materials 

containing polyurethane or other materials which may 

contain free carcinogenic arylamines 

15 

适用于合成纤维、纱线或缝纫线以及塑胶材料 / For all synthetic fibres, yarns, or threads 

and for plastic materials 

16    除了被 Oeko-Tex® 所接受的处理方法(详见 http://www.oeko-tex.com 网站发布的现

行有效目录) / With exception of treatments accepted by Oeko-Tex® (see actual list 

on http://www.oeko-tex.com) 

17 

接受不含有附录 5 中所列禁用阻燃物质的阻燃产品 / Accepted flame retardant products do not 

contain any of the banned flame retardant 

substances listed in Appendix 5 as active agent. 

http://www.oeko-tex.com/
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限量值和色牢度，第三部分 / Limit values and fastness, part 3(测试方法描述于其他文件 / The 

testing procedures are described in a separate document) 

产品级别 / 

Product Class 

I 

婴儿 / Baby 

II 

直接接触皮肤 

/ in 

direct contact 

with skin 

III 

不直接接触皮

肤 / with 

no direct 

contact with 

skin 

IV 

家饰材料 / 

Decoration 

material 

残余溶剂 / Solvent residues [w-%]18,19 
NMP 0.1 0.1 0.1 0.1 

DMAc 0.1 0.1 0.1 0.1 

DMF 0.1 0.1 0.1 0.1 

Formamide 0.0

2 

0.0

2 

0.0

2 

0.0

2 
残余表面活性剂,润湿剂 / Surfactant, wetting agent residues [mg/kg] 

OP, NP, 总计 / Sum < 10.0 < 10.0 < 10.0 < 10.0 
OP, NP, OP(EO), NP(EO) 总计 / 

Sum 

< 100.0 < 100.0 < 100.0 < 100.0 

PFC's, 全氟化合物 / Perfluorinated Compounds12,20 
PFOS 全氟辛烷磺酰基化合物 

[μg/m2] 

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

PFHpA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 
PFOA 全氟辛酸 [μg/m2] <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

PFNA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 

PFDA [mg(kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 

PFUdA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 

PFDoA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 

PFTrDA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 

PFTeDA [mg/kg] 0.0

5 

0.1 0.1 0.5 
紫外光稳定剂 / UV stabilizers [w-%] 

UV 320    0.1 

UV 327    0.1 

UV 328    0.1 

UV 350    0.1 
色牢度 (沾色) / Colour fastness (staining) 

耐水 / To water 3 3 3 3 
耐酸性汗液 / To acidic 

perspiration 

3 - 

4 

3 - 

4 

3 - 

4 

3 - 

4 
耐碱性汗液 / To alkaline 

perspiration 

3 - 

4 

3 - 

4 

3 - 

4 

3 - 

4 
耐干摩擦 / To rubbing, dry21,22 4 4 4 4 
耐唾液和汗液 / To saliva and 

perspiration 

牢固 / 

fast 

   

18 

若产品必须经过加热后处理 (湿或干程序) 则例外: 3.0%。 / Exception for products which must 

be treated hot (in wet or dry stage) during 

further processing: 3.0 % 

19 

适用于在生产过程中使用溶剂的纤维、纱线及涂层制品 / For fibre, yarns and coated articles, 

where solvents are used during production. 

20 

适用于所有做过防水、防油后整理和涂层处理的材料 / For all materials with a water and oil 

repellent finish or coating 

21 
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对于后续加工有“洗水处理”的产品 没有此项要求 / No requirements for ’wash-out’ – 

articles 

22 

对于颜料、还原染料或者硫化染料, 耐干摩擦的最小色牢度级别应为 3 级 / For pigment, vat or 

sulphurous colorants a minimum grade of colour 

fastness to rubbing of 3 (dry) is acceptable 



67 

 

限量值和色牢度，第四部分 / Limit values and fastness, part 4(测试方法描述于其他文件 / The 

testing procedures are described in a separate document) 

产品级别 / 

Product Class 

I 

婴儿 / Baby 

II 

直接接触皮肤 

/ in 

direct contact 

with skin 

III 

不直接接触皮

肤 / with 

no direct 

contact with 

skin 

IV 

家饰材料 / 

Decoration 

material 

可挥发物释放量 / Emission of volatiles [mg/m3]23 
Formaldehyde 甲醛 [50-00-0] 0.1 0.1 0.1 0.1 
Toluene 甲苯 [108-88-3] 0.1 0.1 0.1 0.1 
Styrene 苯乙烯 [100-42-5] 0.005 0.005 0.005 0.005 
Vinylcyclohexene 乙烯基环己烷 

[100-40-3] 

0.002 0.002 0.002 0.002 
4-Phenylcyclohexene 苯基环己烷 

[4994-16-5] 

0.03 0.03 0.03 0.03 
Butadiene 丁二烯 [106-99-0] 0.002 0.002 0.002 0.002 
Vinylchloride 氯乙烯 [75-01-4] 0.002 0.002 0.002 0.002 
芳香烃 / Aromatic hydrocarbons 0.3 0.3 0.3 0.3 
有机挥发物 / Organic volatiles 0.5 0.5 0.5 0.5 
气味测定 / Determination of odours 

总体 / General 无异味 / no 

abnormal odour24 
SNV 195 651 (经修正 / 

Modified)23 

3 3 3 3 
禁用纤维 / Banned fibres 

石棉纤维 / Asbestos 不得使用 / not 

used 23 

适用于纺织地毯, 床垫和不用于服装的泡绵和大型涂层产品 / For textile carpets, mattresses 

as well as foams and large coated articles not 

being used for clothing 

24 

无霉味, 无高沸点汽油裂解气味, 无鱼腥味, 无芳香或香水气味 / No odour from mould, high 

boiling fraction of petrol, fish, aromatic 

hydrocarbons or perfume 
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有害物质列表 / Compilation of the individual substances 

杀虫剂 / Pesticides  

Name CAS-Nr. Name CAS-Nr. 

2,4,5-T 93-76-5 Fenvalerate 51630-58-1 

2,4-D 94-75-7 Heptachlor 76-44-8 

Acetamiprid 135410-20-7, Heptachloroepoxide 1024-57-3 

 160430-64-8   

Aldicarb 116-06-3 Hexachlorobenzene 118-74-1 

Aldrine 309-00-2 Hexachlorcyclohexane, α- 319-84-6 

Azinophosethyl 2642-71-9 Hexachlorcyclohexane, β- 319-85-7 

Azinophosmethyl 86-50-0 Hexachlorcyclohexane, δ- 319-86-8 

Bromophos-ethyl 4824-78-6 Imidacloprid 105827-78-9, 

   138261-41-3 

Captafol 2425-06-1 Isodrine 465-73-6 

Carbaryl 63-25-2 Kelevane 4234-79-1 

Chlordane 57-74-9 Kepone 143-50-0 

Chlordimeform 6164-98-3 Lindane 58-89-9 

Chlorfenvinphos 470-90-6 Malathion 121-75-5 

Clothianidin 210880-92-5 MCPA 94-74-6 

Coumaphos 56-72-4 MCPB 94-81-5 

Cyfluthrin 68359-37-5 Mecoprop 93-65-2 

Cyhalothrin 91465-08-6 Metamidophos 10265-92-6 

Cypermethrin 52315-07-8 Methoxychlor 72-43-5 

DEF 78-48-8 Mirex 2385-85-5 

Deltamethrin 52918-63-5 Monocrotophos 6923-22-4 

DDD 53-19-0, Nitenpyram 150824-47-8 

 72-54-8   

DDE 3424-82-6, Parathion 56-38-2 

 72-55-9   

DDT 50-29-3, Parathion-methyl 298-00-0 

 789-02-6   

Diazinon 333-41-5 Perthane 72-56-0 

Dichlorprop 120-36-5 Phosdrin/Mevinphos 7786-34-7 
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Dicrotophos 141-66-2 Propethamphos 31218-83-4 

Dieldrine 60-57-1 Profenophos 41198-08-7 

Dimethoate 60-51-5 Strobane 8001-50-1 

Dinoseb, its salts and 

acetate 

88-85-7 et al Quinalphos 13593-03-8 

Dinotefuran 165252-70-0 Telodrine 297-78-9 

Endosulfan, α- 959-98-8 Thiacloprid 111988-49-9 

Endosulfan, β- 33213-65-9 Thiamethoxam 153719-23-4 

Endrine 72-20-8 Toxaphene 8001-35-2 

Esfenvalerate 66230-04-4 Trifluralin 1582-09-8 

 

氯化苯酚 / Chlorinated 

phenols 

 

Name CAS-Nr. Name CAS-Nr. 

Pentachlorophenol 87-86-5 2,3-Dichlorophenol 576-24-9 

2,3,5,6-Tetrachlorophenol 935-95-5 2,4-Dichlorophenol 120-83-2 

2,3,4,6-Tetrachlorophenol 58-90-2 2,5-Dichlorophenol 583-78-8 

2,3,4,5-Tetrachlorophenol 4901-51-3 2,6-Dichlorophenol 87-65-0 

2,3,4-Trichlorophenol 15950-66-0 3,4-Dichlorophenol 95-77-2 

2,3,5-Trichlorophenol 933-78-8 3,5-Dichlorophenol 591-35-5 

2,3,6-Trichlorophenol 933-75-5 2-Chlorophenol 95-57-8 

2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4 3-Chlorophenol 108-43-0 

2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 4-Chlorophenol 106-48-9 

3,4,5-Trichlorophenol 609-19-8   

 

邻苯二甲酸酯 / Phthalates  

Name CAS-Nr. Acronym 

Butylbenzylphthalate 85-68-7 BBP 

Dibutylphthalate 84-74-2 DBP 

Di-(2-ethylhexyl)-phthalate 117-81-7 DEHP 

Di-(2-methoxyethyl)-phthalate 117-82-8 DMEP 

Di-C6-8-branched alkylphthalates, C7 rich 71888-89-6 DIHP 

Di-C7-11-branched and linear 

alkylphthalates 

68515-42-4 DHNUP 



70 

Di-cyclohexylphthalate 84-61-7 DCHP 

Di-hexylphthalate, branched and linear 68515-50-4 DHxP 

Di-iso-butylphthalate 84-69-5 DIBP 

Di-iso-decylphthalate 26761-40-0, 68515-49-1 DIDP 

Di-iso-hexylphthalate 71850-09-4 DIHxP 

Di-iso-nonylphthalate 28553-12-0, 68515-48-0 DINP 

Di-n-hexylphthalate 84-75-3 DHP 

Di-n-octylphthalate 117-84-0 DNOP 

Di-pentylphthalate (n-, iso-, or mixed) 131-18-0, 605-50-5, 

776297-69-9, 84777-06-0 

DPP 
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有机锡化合物 / Organic tin 

compounds 

 

Name Acronym Name Acronym 

Dibutyltin DBT Tetrabutyltin TeBT 

Dimethyltin DMT Tributyltin TBT 

Dioctyltin DOT Tricylcohexyltin TCyHT 

Diphenyltin DPT Trimethyltin TMT 

Methyltin MT Trioctyltin TOT 

Monobutyltin MBT Triphenyltin TPhT 

Monooctyltin MOT Tripropyltin TPT 

 

具有致癌性的芳香胺 / Arylamines having carcinogenic properties 

Name CAS-Nr. Name CAS-Nr. 

MAK III, category 1  MAK III, category 1  

4-Aminobiphenyl 92-67-1 4-Chloro-o-toluidine 95-69-2 

Benzidine 92-87-5 2-Naphthylamine 91-59-8 

MAK III, category 2  MAK III, category 2  

o-Aminoazotoluene 97-56-3 4,4’-Methylene-bis-  

(2-chloroaniline) 

101-14-4 

2-Amino-4-nitrotoluene 99-55-8 4,4’-Oxydianiline 101-80-4 

p-Chloroaniline 106-47-8 4,4’-Thiodianiline 139-65-1 

2,4-Diaminoanisole 615-05-4 o-Toluidine 95-53-4 

4,4’-Diaminodiphenylmetha

ne 

101-77-9 2,4-Toluylendiamine 95-80-7 

3.3’-Dichlorobenzidine 91-94-1 2,4,5-Trimethylaniline 137-17-7 

3,3’-Dimethoxybenzidine 119-90-4 o-Anisidine 

(2-Methoxyaniline) 

90-04-0 

3,3’-Dimethylbenzidine 119-93-7 2,4-Xylidine 95-68-1 

4,4'-Methylenedi-o-toluidi

ne 

838-88-0 2,6-Xylidine 87-62-7 

p-Cresidine 120-71-8 4-Aminoazobenzene 60-09-3 

 

致癌染料及涂料 / Dyestuffs and pigments classified as carcinogenic 
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C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr. 

C.I. Acid Red 26 C.I. 16 150 3761-53-3 

C.I. Basic Blue 26 (with ≥ 0.1 % 

Michler's ketone or base) 

 2580-56-5 

C.I. Basic Green 4 (oxalate, chloride or 

free) 

 2437-29-8, 

  569-64-2, 

  10309-95-2 

C.I. Basic Red 9 C.I. 42 500 569-61-9 

C.I. Basic Violet 3 (with ≥ 0.1 % 

Michler's ketone or base) 

 548-62-9 

C.I. Basic Violet 14 C.I. 42 510 632-99-5 

C.I. Direct Black 38 C.I. 30 235 1937-37-7 

C.I. Direct Blue 6 C.I. 22 610 2602-46-2 

C.I. Direct Red 28 C.I. 22 120 573-58-0 

C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8 

C.I. Disperse Orange 11 C.I. 60 700 82-28-0 

C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8 

C.I. Pigment Red 104 C.I. 77 605 12656-85-8 

C.I. Pigment Yellow 34 C.I. 77 603 1344-37-2 

 

致敏染料 / Dyestuffs classified as 

allergenic 

 

C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr. 

C.I. Disperse Blue 1 C.I. 64 500 2475-45-8 

C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 2475-46-9 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 3179-90-6 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305  

C.I. Disperse Blue 35  12222-75-2 

C.I. Disperse Blue 102  12222-97-8 

C.I. Disperse Blue 106  12223-01-7 

C.I. Disperse Blue 124  61951-51-7 

C.I. Disperse Brown 1  23355-64-8 

C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 2581-69-3 
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C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 730-40-5 

C.I. Disperse Orange 37 C.I. 11 132  

C.I. Disperse Orange 76 C.I. 11 132  

C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 2872-52-8 

C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 2872-48-2 

C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 3179-89-3 

C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 119-15-3 

C.I. Disperse Yellow 3 C.I. 11 855 2832-40-8 

C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 6373-73-5 

C.I. Disperse Yellow 39   

C.I. Disperse Yellow 49   

 

其他禁用染料 / Other banned 

dyestuffs 

 

C.I. Generic Name C.I. Structure number CAS-Nr. 

C.I. Disperse Orange 149  85136-74-9 

C.I. Disperse Yellow 23 C.I. 26 070 6250-23-3 

 

 

多环芳香烃 / Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 

Name CAS-Nr. Name CAS-Nr. 

Acenaphtene 83-32-9 Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 

Acenaphthylene 208-96-

8 

Dibenzo[a,e]pyrene 192-65-4 

Anthracene 120-12-

7 

Dibenzo[a,h]pyrene 189-64-0 

Benzo[a]anthracene 56-55-3 Dibenzo[a,i]pyrene 189-55-9 

Benzo[a]pyrene 50-32-8 Dibenzo[a,l]pyrene 191-30-0 

Benzo[b]fluoranthene 205-99-

2 

Fluoranthene 206-44-0 

Benzo[e]pyrene 192-97-

2 

Fluorene 86-73-7 

Benzo[ghi]perylene 191-24-

2 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene 193-39-5 
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Benzo[j]fluoranthene 205-82-

3 

1-Methylpyrene 2381-21-7 

Benzo[k]fluoranthene 207-08-

9 

Naphthalene 91-20-3 

Chrysene 218-01-

9 

Phenanthrene 85-01-8 

Cyclopenta[c,d]pyrene 27208-3

7-3 

Pyrene 129-00-0 

 

禁用阻燃物质 / Forbidden flame 

retardant substances 

 

Name CAS-Nr. Acronym 

2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanedi

ol 

3296-90-0 BBMP 

Bis-(2,3-dibromopropyl)phosphate 5412-25-9 BIS 

Boric acid 10043-35-3, 11113-50-1  

Decabromodiphenylether 1163-19-5 decaBDE 

Diboron trioxide 1303-86-2  

Disodium tetraborate, anhydrous 1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3  

Heptabromodiphenylether various heptaBDE 

Hexabromocyclododecane 25637-99-4 HBCDD 

Hexabromodiphenylether 36483-60-0 hexaBDE 

Octabromodiphenylether 32536-52-0 octaBDE 

Pentabromodiphenylether 32534-81-9 penta BDE 

Polybrominated biphenyles 59536-65-1 PBB 

Short chain chlorinated paraffins 

(C10 - C13) 

85535-84-8 SCCP 

Tetraboron disodium heptaoxide, 

hydrate 

12267-73-1  

Tetrabromobisphenol A 79-94-7 TBBPA 

Tetrabromodiphenylether various tetraBDE 

Tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate 126-72-7 TRIS 

Tris-(2-chloroethyl)phosphate 115-96-8 TCEP 

Tris-(1,3-dichloro-2-propyl)phosph 13674-87-8 TDCPP 
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ate 

Tris-(aziridinyl)-phosphinoxide 545-55-1 TEPA 

Trixylylphosphate 25155-23-1 TXP 

 

残余溶剂 / Solvent 

residues 

 

Name CAS-Nr. Acronym 

1-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 NMP 

N,N-Dimethylacetamide 127-19-5 DMAc 

Dimethylformamide 68-12-2 DMF 

Formamide 75-12-7  

 

残余表面活性剂, 润湿剂 / Surfactant, wetting agent residues 

Name CAS-Nr. Acronym 

Nonylphenol various NP 

Octylphenol various OP 

Octylphenolethoxylates various OP(EO) 

Nonylphenolethoxylates various NP(EO) 

 

其他残余化学物 / Other chemical 

residues 

 

Name CAS-Nr. Acronym 

o-Phenylphenol 90-43-7 OPP 

Short chained chlorinated 

paraffines (C10 - C13) 

85535-84-8 SCCP 

Tris(2-chloroethyl)phosphate 115-96-8 TCEP 

Dimethylfumarate 624-49-7 DMFu 
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PFC's, 全氟化合物 / PFC's, Perfluorinated Compounds 

Name CAS-Nr. Acronym 

Perfluorooctane sulfonates various PFOS 

Perfluoroheptanoic acids various PFHpA 

Perfluorooctanoic acids various PFOA 

Perfluorononanoic acids various PFNA 

Perfluorododecanoic acids various PFDA 

Henicosafluoroundecanoic  

acid 

2058-94-8 PFUdA 

Tricosafluorododecanoic 

acid 

307-55-1 PFDoA 

Pentacosafluorotridecanoic  

acid 

72629-94-8 PFTrDA 

Heptacosafluorotetradecanoi

c  acid 

376-06-7 PFTeDA 

 

紫外線穩定劑 / UV stabilizers  

Name CAS-Nr. Acronym 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert

-butyl)-6-(sec- 

36437-37-3 UV 350 

butyl)phenol   

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-

tert-pentylphenol 

25973-55-1 UV 328 

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloroben

zotriazol-2-yl)phenol 

3864-99-1 UV 327 

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-

butylphenol 

3846-71-7 UV 320 

  



77 

附录 6 欧盟 REACH 法规高关注物质（SVHC）清单 

实施时间表 

2007 年 6月 1日 REACH 正式实施 

2008年6月 欧盟化学品管理机构（European Chemicals Agency，

ECHA）成立并开始运行 

2008年 6月 1日~12月 1日 分阶段物质（Phase-in Substances）

预注册 

2009 年 1月 成立物质信息交换论坛（SIEF） 

2010 年 12 月 年产量或进口量 1000 吨以上的化学物质；年产量

或进口量 1吨以上的根据指令 67/548/EEC 中划分为 1、2类的 CMR 物

质；年产量或进口量 100 吨以上根据指令 67/548/EEC 中 N:R50-53 划

分为导致水生环境长期负面影响的高水生物毒性的物质完成注册 

2013 年 6月 年产量或进口量 100 吨以上的化学物质完成注册 

2018 年 6月 年产量或进口量 1吨以上的化学物质完成注册 

注：2008 年 6月 1日后正式接受提交注册文件。 

化学物质在欧盟内生产和销售必须在规定的注册最后期限之前

进行注册，新化学物 质必须在投放市场前进行登记。 

REACH 法规中规定的高关注物质 

第一批 

物质 EC 号 CAS 号 

蒽（Anthracene） 204-371-1 120-12-7 

4,4'-二氨基二苯基甲烷 

(4,4'-Diaminodiphenylmethane) 
202-974-4 101-77-9 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%A4%E6%8D%A2
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E7%94%9F%E7%8E%AF%E5%A2%83
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邻苯二甲酸二丁酯 

(Dibutyl phthalate) 
201-557-4 84-74-2 

氯化钴 

(Cobalt dichloride) 
231-589-4 7646-79-9 

五氧化二砷 

(Diarsenic pentaoxide) 
215-116-9 1303-28-2 

三氧化二砷 

(diarsenic trioxide) 
215-481-4 1327-53-3 

二水（合）重铬酸钠 

(Sodium dichromate) 
234-190-3 

7789-12-0 

10588-01-9 

二甲苯麝香 

(5-tert-butyl-2,4,6-trinitro- m-xylen

e(musk xylene) 

201-329-4 81-15-2 

邻苯二甲酸二(2-乙基已醇)酯 

(Bis(2- ethyl (hexyl)phthalate)(DEHP) 
204-211-0 117-81-7 

六溴环十二烷及其非对映异构体 

(Hexabromocyclododecane (HBCDD) and a

ll major diastereoisomers identified 

(α–HBCDD, β-HBCDD, γ- HBCDD) 

247-148-4 及 221-6

95-9 

25637-99-4 及 319

4-55-6 

(134237-51-7, 134

237-50-6, 134237-

52-8) 

C10-13 短链氯化石蜡 

(Alkanes,C10-13,chloro(Short ChainChl

orinated Paraffins) 

287-476-5 85535-84-8 

三丁基氧化锡 

(Bis(tributyltin) oxide) 
200-268-0 56-35-9 

砷酸氢铅 

(Lead hydrogen arsenate) 
232-064-2 7784-40-9 

邻苯二甲酸丁酯(Benzyl butylphthalate) 201-622-7 85-68-7 

三乙基砷酸酯(Triethylarsenate) 427-700-2 15606-95-8 

第二批 

物质名称 EC 号 CAS 号 
提交截

止日期 

Anthracene oil （蒽油） 292-602-7 90640-80-5 
03/08/2

009 
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Anthracene oil,anthracene paste,dis

tn .Lights （蒽油，蒽糊，轻油） 
295-278-5 91995-17-4 

03/08/2

009 

Anthracene oil, anthracene paste, a

nthracene fraction （蒽油，蒽糊，蒽

馏分） 

295-275-9 91995-15-2 
03/08/2

009 

Anthracene oil, anthracene-low （蒽

油，含蒽量少） 
292-604-8 90640-82-7 

03/08/2

009 

Anthracene oil, anthracene paste 

（蒽油，蒽糊） 
292-603-2 90640-81-6 

03/08/2

009 

Diisobutyl phthalate （邻苯二甲酸二

异丁酯） 
201-553-2 84-69-5 

03/08/2

009 

2,4-Dinitrotoluene (2,4 -二硝基甲

苯) 
204-450-0 121-14-2 

03/08/2

009 

residues (coal tar), pitch distn 

（残留物（煤焦油），沥青蒸馏） 
295-507-9 92061-94-4 

03/08/2

009 

Distillates (coal tar), heavy oils 

（馏分油（煤焦油），重油） 
292-607-4 90640-86-1 

03/08/2

009 

Distillates (coal tar), heavy oils,

 pyrene fraction （馏分油（煤焦油），

重油，芘馏分） 

295-304-5 91995-42-5 
03/08/2

009 

Distillates (coal tar), pitch, pyre

ne fraction （馏分油（煤焦油），沥青，

芘馏分） 

295-313-4 91995-52-7 
03/08/2

009 

coal tar pitch, high temperature 

（煤焦沥青，高温） 
266-028-2 65996-93-2 

03/08/2

009 

tris(2-chloroethyl)phosphate （磷酸

三(2-氯乙基）酯) 
204-118-5 115-96-8 N/A 

Arsenic and its salts （砷及其化合

物） 

index number 

033-005-001 
08/02/2010 

 

第三批 

物质名称 EC 号 CAS 号 分类 

丙烯酰胺 Acrylamide** 201-173-7 79-06-1 CMR 

三氯乙烯 Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 C2 

硼酸 Boric acid 233-139-2 10043-3 R2 
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234-343-4 5-3 

11113-5

0-1 

四硼酸钠 无水 Disodium tetraborate, a

nhydrous 
215-540-4 

1330-43

-4 

12179-0

4-3 

1303-96

-4 

R2 

水合硼酸钠 Tetraboron disodium heptao

xide, hydrate 
235-541-3 

12267-7

3-1 
R2 

铬酸钠 Sodium chromate 231-889-5 
7775-11

-3 
CMR2 

铬酸钾 Potassium chromate 232-140-5 
7789-00

-6 
CM2 

重铬酸铵 Ammonium dichromate 232-143-1 
7789-09

-5 
CMR2 

重铬酸钾 Potassium dichromate 231-906-6 
7778-50

-9 
CMR2 

**丙烯酰胺 后又被列入 SVHC 

第四批 

序

号 
物质名称 EC 号和CAS 号 提案原因 用途 

1 
硫酸钴 

（Cobalt sulfate） 

EC 号 233-334-

2 

CAS 号 10124-4

3-3 

CMR 

用途包括：催化和

烘干，表面处理（如

电镀），防腐，生

产颜料、脱色（在

玻璃、陶瓷中）、

电池、动物饲料、

化肥等。 

2 
硝酸钴 

（Cobalt dinitrate） 

EC 号 233-402-

1 

CAS 号 10141-0

5-6 

CMR 

主要用于制造其他

化学品和催化剂。

此外，还用于表面

处理和电池。 
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3 
醋酸钴 

（Cobalt diacetate） 

EC 号 200-755-

8 

CAS 号 71-48-7 

CMR 

主要用于制造催化

剂，也有少量用于

制造其他化学品，

表面处理，合金，

制造颜料，干燥，

橡胶胶粘剂和饲料

添加剂 

4 
碳酸钴 

（Cobalt carbonate） 

EC 号 208-169-

4 

CAS 号 513-79-

1 

CMR 

主要用于制造催化

剂，也有少量用于

饲料添加剂、制造

其他化学品，制造

颜料和胶粘剂 

5 
2-甲氧基乙醇 

（2-Methoxyethanol） 

EC 号 203-713-

7 

CAS 号 109-86-

4 

CMR 

主要用作溶剂、化

学中间体和燃料添

加剂 

6 
2-乙氧基乙醇 

(2-Ethoxyethanol) 

EC 号 203-804-

1 

CAS 号 110-80-

5 

CMR 
主要用作溶剂、化

学中间 

7 
三氧化铬 

(Chromium trioxide) 

EC 号 215-607-

8 

CAS 号 1333-82

-0 

CMR 

用于金属表面处理

和水生性木材的防

腐 

8 

三氧化二铬及其低聚物产生

的酸铬酸 

（Chromic acid） 

EC 号 231-801-

5 

CAS 号 7738-94

-5 

CMR 

当三氧化二铬溶于

水即产生此类物

质。 

 

二铬酸（Dichromic acid） 

铬酸及二铬酸的低聚物 

EC 号 236-881-

5 

CAS 号 13530-6

8-2 

 

三氧化二铬主要是

以水溶液的形式存

在，因此这些物质

与三氧化二铬的使

用相同。 

 

第五批 
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欧盟委员会于2011年2月17日发布EU 143/2011，这是针对REACH

法规（EC 1907/2006）附件 XIV 做出的相应修订，也即 REACH 法规第

一批需要申请授权清单的物质正式发布。EU 143/2011 将从发布之日

起第三天开始生效。 

首批纳入附件 XIV 的 6种物质分别是： 

物质名称 CAS 号 EC 号 申请截止日期 日落之日 豁免用途 

2,4,6-三硝基

-5- 

叔丁基间二甲

苯 

（二甲苯麝

香） 

81-15-

2 

201-3

29-4 
2013.1.21 2014.7.21 / 

4,4'-二氨基

二苯基 

甲烷(MDA) 

101-77

-9 

202-9

74-4 
2013.1.21 2014.7.21 / 

邻苯二甲酸二

（2-乙基 

已基）酯 (DE

HP) 

117-81

-7 

204-2

11-0 
2013.7.21 2015.1.21 

法规(EC)No 726/2

004，指令 2001/82

/EC，和/或指令 20

01/83/EC 涵盖的

医学产品的直接包

装。 

邻苯二甲酸丁

苄酯 

(BBP) 

85-68-

7 

201-6

22-7 
2013.7.21 2015.1.21 

法规(EC)No 726/2

004，指令 2001/82

/EC，和/或指令 20

01/83/EC 涵盖的

医学产品的直接包

装。 

邻苯二甲酸二

丁酯 

(DBP) 

84-74-

2 

201-5

57-4 
2013.7.21 2015.1.21 

法规(EC)No 726/2

004，指令 2001/82

/EC，和/或指令 20

01/83/EC 涵盖的

医学产品的直接包

装。 
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六溴环十二烷 

（HBCDD） 

α 溴环十二

烷 

β-六溴环十

二烷 

γ-六溴环十

二烷 

-六 

3194-5

5-6 

25637-

99-4 

134237

-50-6 

134237

-51-7 

134237

-52-8 

221-6

95-9 

247-1

48-4 

/ 

/ 

/ 

2014.1.21 2015.7.21 / 

第六批 

REACH73 第六批 SVHC 物质清单 

物质名称 EC No. CAS No. SVHC 特性 可能用途 

铬酸铬 
246-356

-2 

24613-89

-6 

Art. 57(a)，

致癌 

主要应用于航空航天使用的金属表

面处理，以及钢铁和铝材涂料 

氢氧化铬酸

锌钾 

234-329

-8 

11103-86

-9 

Art. 57(a)，

致癌 

主要应用于航空航天使用的涂料，

以及钢铁和铝卷材涂料和车辆涂料 

锌黄(C.I.

颜料黄 36) 

256-418

-0 

49663-84

-5 

Art. 57(a)，

致癌 

主要应用于车辆涂料和航空航天使

用的涂料 

硅酸铝耐火

陶瓷纤维(R

CF) 

-- -- 
Art. 57(a)，

致癌 

耐火陶瓷纤维用于高温隔热，几乎

完全应用于工业（工业窑炉和设备

的隔热，汽车和飞机/航空航天器

材），和防火（建筑和工业加工设

备） 

氧化锆硅酸

铝耐火陶瓷

纤维(Zr-RC

F) 

-- -- 
Art. 57(a)，

致癌 

耐火陶瓷纤维用于高温隔热，几乎

完全应用于工业（工业窑炉和设备

的隔热，汽车和飞机/航空航天器

材），和防火（建筑和工业加工设

备） 

甲醛苯胺共

聚物 

500-036

-1 

25214-70

-4 

Art. 57(a)，

致癌 

主要用于制造其它物质。次要用途

是作为环氧树脂硬化剂，例如用于

生产管道和模具，以及用于胶粘剂

的生产 

邻苯二甲酸

二甲氧乙酯

204-212

-6 
117-82-8 

Art. 57 

(c)，生殖毒

ECHA尚未收到过就此邻苯二甲酸酯

的注册信息。此物质在欧盟生产或
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(DMEP) 性 进口数量>1 吨/年。主要用途是作

为增塑剂应用在在高分子材料和涂

料，油漆和清漆，包括印刷油墨当

中 

邻甲氧基苯

胺 

201-963

-1 
90-04-0 

Art. 57(a)，

致癌 

主要用于制造纹身颜料，以及纸，

聚合物和铝箔的着色染料 

对特辛基苯

酚 

205-426

-2 
140-66-9 

Art. 57 

(f)，同等关

注度 

主要用于制造聚合物前体和聚氧乙

烯醚。同时用作粘合剂，涂料，油

墨和橡胶制品中的成分 

1,2-二氯乙

烷 

203-458

-1 
107-06-2 

Art. 57(a)，

致癌 

主要用于制造其它物质。次要用途

为在化学和制药工业用作溶剂 

二乙二醇二

甲醚 

203-924

-4 
111-96-6 

Art. 57 

(c)，生殖毒

性 

作为反应溶剂广泛应用。也用作电

池电解液溶剂，并可能用作密封剂，

胶粘剂，燃料和汽车护理产品 

砷酸 
231-901

-9 

7778-39-

4 

Art. 57(a)，

致癌 

主要用于去除熔融状态陶瓷玻璃中

的气泡和层压印刷电路板的生产 

砷酸钙 
231-904

-5 

7778-44-

1 

Art. 57(a)，

致癌 

进口的砷酸钙被用于铜，铅和一些

贵金属的生产的复杂原材料中。主

要用作铜冶炼中的沉淀剂和用于制

造三氧化二砷。但是大部分的砷酸

钙被作为废物丢弃 

砷酸铅 
222-979

-5 

3687-31-

8 

Art. 57(a) 

& (c), 致癌

&生殖毒性 

进口的砷酸铅被用于铜，铅和一些

贵金属的生产的复杂原材料中。原

材料中的砷酸铅会在冶金细化过程

中转化为砷酸钙和三氧化二砷。大

部分的钙砷酸会被作为废物丢弃，

而三氧化二砷会得到进一步的应用 

N,N-二甲基

乙酰胺 

204-826

-4 
127-19-5 

Art. 57 

(c)，生殖毒

性 

主要用作溶剂，应用于服装及其它

应用纤维的生产。也用作试剂，应

用于工业涂料，聚酰亚胺薄膜，脱

漆剂和油墨去除剂 

4,4’-亚甲

基双-2-氯

苯胺(MOCA) 

202-918

-9 
101-14-4 

Art. 57(a)，

致癌 

作为固化剂，应用于树脂和聚合物

产品的生产，也用于制造其它物质。

该物质可能进一步用于建筑和艺术

中 

酚酞 201-004 77-09-8 Art. 57(a)， 主要用作实验室剂（pH指示剂溶
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-7 致癌 液），应用于 pH试纸生产及药用产

品的生产 

叠氮化铅 
236-542

-1 

13424-46

-9 

Art. 57 

(c)，生殖毒

性 

主要用作引爆剂和扩爆剂，应用于

在民用和军事用途的雷管生产，也

用作和烟火装置的引爆剂 

2,4,6-三硝

基苯二酚铅 

239-290

-0 

15245-44

-0 

Art. 57 

(c)，生殖毒

性 

主要用于小口径步枪弹药的底漆。

其它常见的应用于军用烟火弹药，

火药起爆驱动装置和民用雷管 

苦味酸铅 
229-335

-2 

6477-64-

1 

Art. 57 

(c)，生殖毒

性 

ECHA尚未收到过就此物质的注册信

息。苦味酸铅与叠氮化铅，2,4,6-

三硝基苯二酚铅同属爆炸性物质，

此三物质可能同时少量应用于雷管

混合物当中 

第七批 

SVHC 第七批清单（13 项）于 2012 年 6月 18 日公布生效 

物质名称 EC 号 CAS 号 物质用途 

三甘醇二甲醚 

1,2-bis(2-methoxyethoxy)etha

ne 

(TEGDME; triglyme) 

203-977-3 112-49-2 

主要用于生产和化学

物质合成的溶剂或助

剂；部分 用于制动液

及机动车维修。 

乙二醇二甲醚 

1,2-dimethoxyethane; 

ethylene glycol dimethyl 

ether (EGDME 

203-794-9 110-71-4 

主要用于生产和化学

物质合成的溶剂或助

剂，包括 锂电池的电

解质溶液。 

三氧化二硼 

Diboron trioxide 

215-125-8 1303-86-2 

应用于诸多领域，如

玻璃及玻璃纤维、釉

料、陶瓷 阻燃剂、催

化剂、工业流体、冶

金、核化工、机电 设

备、粘合剂、油墨、

油漆、清洁剂、化学

试剂、 杀菌剂、杀虫

剂等。 

甲酰胺 

Formamide 200-842-0 75-12-7 

主要用作农药、医药

和工业生产的中间

体。小部分 用作溶剂
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或制药等工业的实验

试剂。也可能用作塑 

化剂。 

甲基磺酸铅 

Lead(II) 

bis(methanesulfonate) 
401-750-5 17570-76-2 

主要用作电子元件的

电镀过程，可能也用

于特定用 途下的电

池。 

异氰尿酸三缩水甘油酯 

TGIC 

(1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-

1,3,5- 

triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-tri

one) 

219-514-3 2451-62-9 

主要用于树脂及涂料

固化剂，也用于电路

板印刷业 的幽默、电

器绝缘材料、树脂成

型系统、复合薄膜 丝

网印刷涂料、模具、

粘合剂、内衬材料和

塑料稳 定剂。 

异氰脲酸 Β-三缩水甘油酯 

β-TGIC (1,3,5-tris[(2S and 

2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-t

riazin 

e-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione) 
423-400-0 59653-74-6 

在欧盟主要用于阻焊

层的墨水，也用于电

器绝缘材 料、树脂成

型系统、复合薄膜、

丝网印刷涂料、涂 

料、模具、粘合剂、

内衬材料和塑料稳定

剂。 

米氏酮 

4,4'-bis(dimethylamino)benzo

phenon e (Michler's ketone) 

202-027-5 90-94-8 

用于三苯(基)甲烷染

料及其他物质制造的

中间体， 未来可能用

作染料、颜料和干膜

产品的添加剂（感 光

剂）以及电路板生产

过程的处理物质。 

4,4'-(对二甲氨基)二苯基甲烷 

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-m

ethylenedianiline (Michler's 

base) 

202-959-2 101-61-1 

用作染料和其他物质

生产的中间体。 

结晶紫；甲基紫；龙胆紫；碱性

紫 3 

[4-[4,4'-bis(dimethylamino) 

benzhydrylidene]cyclohexa-2,

5-dien 

-1-ylidene]dimethylammonium 

208-953-6 548-62-9 

主要用于纸张染色、

用作打印机墨盒和圆

珠笔的墨 粉或墨水，

未来可能用于干花染

色、液体标记，用 于

微生物和临床实验室
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chloride (C.I. Basic Violet 3) 的染色。 

碱性蓝 26 

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4

-(dime 

thylamino)phenyl]methylene]c

yclohe 

xa-2,5-dien-1-ylidene] 

dimethylammonium chloride 

(C.I. Basic Blue 26) 

219-943-6 2580-56-5 

用于油墨、清洁剂、

涂料的生产和纸张、

包装、纺 织、塑料产

品的染色，也应用于

诊断和分析。 

溶剂蓝 4 

α,α-Bis[4-(dimethylamino)p

henyl]-4(phenylamino)naphtha

lene-1-methano l (C.I. 

Solvent Blue 4) 

229-851-8 6786-83-0 

主要用于打印和书写

墨水的生产，也用于

纸张染色 和混合物

中。 

Α,Α-二[(二甲氨基)苯基]-4-

甲氨基 苯甲醇 

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-

(methy lamino)trityl alcohol 

209-218-2 561-41-1 

用于书写墨水和其他

墨水的生产，也用于

其他材料 的染色。 

第八批 

第八批 SVHC 清单（54 项）于 2012 年 12 月 19 日正式公布生效 

物质名称 
EC No. (CAS N

o.) 
分类 

纺织品与鞋类行业中可能

的应用 

C.I.颜料黄 41 232-382-1 

(8012-00-8) 

生殖毒性 油漆、涂层、玻璃陶瓷制

品 

2-甲氧基-5-甲基苯胺 204-419-1 

(120-71-8) 

致癌性 中间体、染料合成 

全氟十一烷酸 218-165-4 

(2058-94-8) 

vPvB 油漆、纸张、皮革和纺织

品等 

甲基六氢苯酐、4-甲基六氢

苯酐、甲基六氢化邻苯二甲

酸酐、3-甲基六氢苯二甲酯

酐，包括这 4种物质左旋、

右旋单体以及相应物质所

有左、右旋的组合 

247-094-1, 243-

072-0, 256-356-

4, 260-566-1 

(25550-51-0, 19

438-60-9, 48122

-14-1, 57110-29

-9) 

同等关注

物质-可能

对人体健

康有严重

危害 

树脂、橡胶、聚合物 
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六氢邻苯二甲酸酐，包括该

物质的左旋、右旋单体以及

所有左、右旋的组合（顺环

己烷-1,2-二羧酸酐） 

201-604-9, 236-

086-3, 238-009-

9 

(85-42-7, 13149

-00-3, 14166-21

-3) 

同等关注

物质-可能

对人体健

康有严重

危害 

中间体、树脂改性剂和环

氧树脂固化剂 

二丁基锡(DBT) 211-670-0 

(683-18-1) 

生殖毒性  

氟硼酸铅 237-486-0 

(13814-96-5) 

生殖毒性 电镀、焊接和分析试剂 

硝酸铅 233-245-9 

(10099-74-8) 

生殖毒性 染料、鞣革和颜料 

硅酸铅 234-363-3 

(11120-22-2) 

生殖毒性 玻璃搪瓷制品 

4-苯偶氮苯胺 200-453-6 

(60-09-3) 

致癌性  

钛酸铅锆 235-727-4 

(12626-81-2) 

生殖毒性 光学产品、电子产品、电

子陶瓷零件 

黄丹（氧化铅） 215-267-0 

(1317-36-8) 

生殖毒性 玻璃制品、陶瓷、颜料、

橡胶 

邻甲基苯胺 202-429-0 

(95-53-4) 

致癌性 染料中间体 

3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基

丁基)恶唑烷 

421-150-7 

(143860-04-2) 

生殖毒性 橡胶制品 

含有铅的硅酸和钡盐1:1的

物质（铅的浓度在通用限制

浓度之上而具有了生殖毒

性 

  该物质在CLP法规附件

Ⅵ中的索引号为 082-001-0

0-6（掺杂铅的硅酸钡） 

272-271-5 

(68784-75-8) 

生殖毒性 玻璃制品 

碱式碳酸铅 215-290-6 

(1319-46-6) 

生殖毒性 油漆、涂料、油墨和塑胶

制品 

呋喃 203-727-3 

(110-00-9) 

致癌性 溶剂、有机合成 
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N,N-二甲基甲酰胺 200-679-5 

(68-12-2) 

生殖毒性 聚氨酯合成革、印刷电路

板、聚丙烯腈 

对特辛基苯酚乙氧基醚，包

括物质、UVCB 物质、聚合物

和同系物 

- 

(-) 

同等关注

物质-可能

对环境有

严重危害 

油漆、油墨、纸张、胶水、

纺织品 

分支或线性的壬基酚，包括

含有9个碳烷基链的所有独

立的同分异构体和所有含

有线性或分支9个碳烷基链

的 UVCB 物质 

- 

(-) 

同等关注

物质-可能

对环境有

严重危害 

油漆、油墨、纸张、胶水、

纺织品 

3.3'-二甲基-4.4'二氨基

二苯甲烷 

212-658-8 

(838-88-0) 

致癌性 染料中间体 

硫酸二乙酯 200-589-6 

(64-67-5) 

致癌性、致

突变性 

生产染料、聚合物 

硫酸二甲酯 201-058-1 

(77-78-1) 

致癌性 生产染料、聚合物 

碱式硫酸铅 234-853-7 

(12036-76-9) 

生殖毒性 塑胶制品 

钛酸铅 235-038-9 

(12060-00-3) 

生殖毒性 半导体、涂料、电子陶瓷

滤波器 

碱式乙酸铅 257-175-3 

(51404-69-4) 

生殖毒性 油漆、涂层、脱漆剂和稀

释剂 

二盐基邻苯二甲酸铅 273-688-5 

(69011-06-9) 

生殖毒性 塑胶制品 

十溴联苯醚(DecaBDE) 214-604-9 

(1163-19-5) 

PBT、vPvB 阻燃剂 

N-甲基乙酰胺 201-182-6 

(79-16-3) 

生殖毒性 染料中间体 

二硝丁酚（地乐酚） 201-861-7 

(88-85-7) 

生殖毒性 塑胶制品 

乙二醇二乙醚 211-076-1 

(629-14-1) 

生殖毒性 油漆、油墨、中间体 

三盐基硫酸铅（三碱式硫酸

铅） 

235-380-9 

(12202-17-4) 

生殖毒性 颜料、塑胶制品及电池 
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邻苯二甲酸正戊基异戊基

酯 

- 

(776297-69-9) 

生殖毒性 增塑剂 

双(十八酸基)二氧代三铅 235-702-8 

(12578-12-0) 

生殖毒性 塑胶制品 

四乙基铅 201-075-4 

(78-00-2) 

生殖毒性 染料添加剂 

氧化铅与硫酸铅的复合物 235-067-7 

(12065-90-6) 

生殖毒性 塑胶制品、电池 

全氟十三酸 276-745-2 

(72629-94-8) 

vPvB 油漆、纸张、纺织品及皮

革等 

全氟十二烷酸 206-203-2 

(307-55-1) 

vPvB 油漆、纸张、皮革及纺织

品等 

全氟代十四酸 206-803-4 

(376-06-7) 

vPvB 油漆、纸张、皮革和纺织

品等 

溴代正丙烷 203-445-0 

(106-94-5) 

生殖毒性 药物、染料、香料、中间

体 

甲氧基乙酸 210-894-6 

(625-45-6) 

生殖毒性 中间体 

2,4-二氨基甲苯 202-453-1 

(95-80-7) 

致癌性 染料、医药中间体及其他

有机合成 

环氧丙烷 200-879-2 

(75-56-9) 

致癌性、致

突变性 

中间体 

二碱式亚磷酸铅（磷酸氧化

铅） 

235-252-2 

(12141-20-7) 

生殖毒性 塑料的稳定剂 

邻氨基偶氮甲苯 202-591-2 

(97-56-3) 

致癌性 染料中间体 

支链和直链 1，2-苯二羧二

戊酯 

284-032-2 

(84777-06-0) 

生殖毒性 增塑剂 

4,4'-二氨基二苯醚 202-977-0 

(101-80-4) 

致癌性、致

突变性 

染料中间体、树脂合成 

四氧化三铅 215-235-6 

(1314-41-6) 

生殖毒性 玻璃制品、陶瓷、颜料和

橡胶 

4-氨基联苯 202-177-1 

(92-67-1) 

致癌性 染料和农药中间体 
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邻苯二甲酸二异戊酯(DIP

P) 

210-088-4 

(605-50-5) 

生殖毒性 增塑剂 

C16-18-脂肪酸铅盐 292-966-7 

(91031-62-8) 

生殖毒性 塑胶制品 

偶氮二甲酰胺 204-650-8 

(123-77-3) 

同等关注

物质-可能

对环境有

严重危害 

聚合物、胶水、墨水 

二碱式亚硫酸铅（亚硫酸铅

（II） 

263-467-1 

(62229-08-7) 

生殖毒性 玻璃搪瓷制品 

氨基氰铅(2+)盐(1:1) 244-073-9 

(20837-86-9) 

生殖毒性 防锈 

第九批 

第九批 SVHC 清单（6 项）于 2013 年 6月 20 日正式公布生效 

赫尔辛基6月20日消息，ECHA成员国委员会(MSC)达成一致共识，

确定6种物质作为高关注度物质，加入到授权候选清单中。目前 REACH

法规授权候选清单上物质已增加至 144 种，合计 9批。 

通过调查公众咨询期收到的评论，并结合物质符合 REACH 法规 57

条危害性的证明文件，成员国委员会(MSC)达成一致意见，将 6种物

质加入授权候选清单中。同时，MSC 也认为 4个物质 UV-350，UV-327，

UV-328，UV-320 不应列为 SVHC，这些物质先前因其高持久性高生物

累积性或持久、生物累积性和有毒特性而被提议为 SVHC，但因交叉

参照和证据权重方法应用的复杂性，仍需要专家对物质的特性做进一

步的确认。 

物质名称 
EC No. (C

AS No.) 
分类 纺织品与鞋类行业中可能的应用 

镉 231-152-8 

(7440-43-

致癌性 1B

类，会对人

· 用于电池电极的生产 

·用作防腐蚀涂层 
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9) 类引起严

重影响的

等效物质 

·用于催化剂、合金和太阳能电池的

生产 

·用作颜料 

·作为塑料和聚合物的稳定剂 

十五代氟辛酸铵盐（全氟辛

酸胺） 

223-320-4 

(3825-26-

1) 

生殖毒性 ·用于含氟聚合物和氟橡胶的生产 

·用于不粘厨具生产中的乳化剂 

全氟辛酸(PFOA) 206-397-9 

(335-67-

1) 

生殖毒性 1

B 类，PBT 

·用于含氟聚合物和氟橡胶的生产 

·用于不粘厨具生产中的乳化剂 

邻苯二甲酸二正戊酯 (DP

P) 

205-017-9 

(131-18-

0) 

生殖毒性 ·用作 PVC 中的塑化剂 

4-壬基（支链与直链）苯酚

乙基醚 

- 

(-) 

同等关注

物质 

·用于采矿 

·用于洗涤剂的制造 

·用于油漆、涂料和清漆 

·用于皮革和纺织品的加工 

氧化镉 215-146-2 

(1306-19-

0) 

致癌性，会

对人类引

起严重影

响的等效

物质 

·用于电池电极的生产 

·通过电镀、产生防腐蚀涂层 

·用于玻璃、合金和光电子器件的生

产 

·用于催化剂、颜料盒陶瓷釉料的生

产 

·用于增强聚合物的抗热性 

缩写词: 

PBT：持久性, 生物积累性和毒性的物质； 

vPvB：高持久性，高生物积累性的物质； 

C：致癌； M：致突变； 

R：生殖毒性；Cat.：类别 

第十批 

SVHC 清单（7项） 
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ECHA 于 2013 年 12 月 16 日正式发布 REACH 法规第十批高度关注

物质（SVHC）清单，共 7种物质，现 SVHC 总清单共有 151 种物质 。 

物质名称 EC No.(CAS No.) 分类 潜在用途 

Cadmium sulphide 硫化镉 
215-147-8（ 1306-

23-6） 

致癌性,会对人

类引起严重影

响的等效物质 

颜料、半导体、

塑料稳定剂 

Disodium3,3'-[[1,1'-biphenyl]-

4,4'-diylbis(azo)]bis(4- amino

naphthalene-1-sulphonate) (C.

I. Direct Red 28) C.I.直接红 28 

209-358-4 （573-5

8-0） 
致癌 

染料、pH指示

剂 

Disodium4-amino-3-[[4'-[(2,4-d

iaminophenyl)azo][1,1'-bipheny

l]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phen

ylazo)naphthalene-2,7-disulpho

nate (C.I. Direct Black 38) C.

I.直接黑 38 

217-710-3 （1937-

37-7） 
致癌 染料 

Dihexyl phthalate 邻苯二甲酸二

正己酯 

201-559-5（ 84-75

-3 ） 
生殖毒性 增塑剂 

Imidazolidine-2-thione(2-imida

zoline-2-thiol) 2-巯基咪唑啉 

202-506-9 （96-45

-7 ） 
生殖毒性 

橡胶产品和轮

胎 

Lead di(acetate) 乙酸铅 
206-104-4 （301-0

4-2 ） 
生殖毒性 

油漆和涂层、电

器设备 

Trixylyl phosphate 磷酸三二甲苯

酯 

246-677-8 （25155

-23-1） 
生殖毒性 

塑料中的阻燃

剂、润滑剂的添

加剂 

第十一批 

SVHC 清单（4项） 

ECHA于 2014年 6月 16日正式发布REACH法规第十一批高度关注

物质（SVHC）清单，共 4种物质，现 SVHC 总清单共有 155 种物质 。 

物质名称 EC No. CAS No. SVHC 性质 

Cadmium chloride 氯化镉 233-296-7 10108-64-2 
Carcinogenic (Article 57a); 

  Mutagenic (Article 57b); 
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  Toxic for reproduction 

(Article 57c); 

  Equivalent level of concern 

having probable serious effects 

to human health (Article 57 f) 

1,2-Benzenedicarboxylic 

acid, dihexyl ester, 

branched and linear 

271-093-5 68515-50-4 
Toxic for reproduction (Article 

57 c)生殖毒性 

Sodium peroxometaborate 

  过硼酸钠 
231-556-4 7632-04-4 

Toxic for reproduction (Article 

57 c)生殖毒性 

Sodium perborate; 

perboric acid, sodium 

salt 

239-172-9； 

234-390-0  

Toxic for reproduction (Article 

57 c)生殖毒性 

第十二批 

SVHC 清单（6项） 

ECHA 于 2014 年 12 月 17 日正式发布 REACH 法规第十二批高度关

注物质（SVHC）清单，共 6种物质，现 SVHC 总清单共有 161 种物质 。 

物质名称 
EC N

o. 

CAS N

o. 

提议

国家 
SVHC 特性 常见用途 

氟化镉 
232-2

22-0 

7790-7

9-6 
瑞典 

致癌性（57a 条款） 

  致突变性（57b 条款） 

  生殖毒性（57c 条款） 

  对人体健康产生严重

影响而引起与其他特性等

同的关注，（57f 条款） 

磷光体、核反应堆中子

吸收剂、有机合成和脱

蜡的催化剂、NH4ClO4 的

分解抑制剂，还可用于

制荧光粉、玻璃、阴极

射线管和激光晶体。 

硫酸镉 
233-3

31-6 

10124-

36-4; 

31119-

53-6 

瑞典 

致癌性（57a 条款） 

  致突变性（57b 条款） 

  生殖毒性（57c 条款） 

  对人体健康产生严重

影响而引起与其他特性等

同的关注，（57f 条款） 

塑料工业中用作聚氯乙

烯的防老剂。电池工业

中用作镉电池、韦斯顿

电池和其他标准电池中

的电解质。医药工业中

用作角膜炎等洗眼水中

的防腐剂和收敛剂。化

学分析中，用作马氏试

砷法中的催化剂，以用

于检测硫化氢和反丁烯

二酸；还用于标准镉元

素和其他镉盐的制造。
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也用于镉肥生产。 

紫外线吸

收剂 UV-

320 

223-3

46-6 

3846-7

1-7 
德国 

PBT（57d 条款）；vPvB（5

7e 条款） 

用于塑料和其他有机物

中，如不饱和聚酯、PVC、

PVC 增塑胶等，属于光稳

定剂。 

紫外线吸

收剂 UV-

328 

247-3

84-8 

25973-

55-1 
德国 

PBT（57d 条款）；vPvB（5

7e 条款） 

适用于聚烯烃(特别是

聚氯乙烯)、聚酯、苯乙

烯类、聚酰胺、聚碳酸

酯等聚合物 

硫代甘醇

酸异辛酯

二正辛基

锡 DOTE 

239-6

22-4 

15571-

58-1 

奥地

利 
生殖毒性（57c 条款） 

聚氯乙烯稳定剂，适用

于硬质和软质制品,有

一定的增塑作用。 

DOTE 和 M

OTE 反应

产物 

-- -- 
奥地

利 
生殖毒性（57c 条款） 塑料稳定剂。 

原清单已有物质属性条目更新见下表： 

物质名称 EC No. CAS No. 
提议

国家 
SVHC 特性 常见用途 

DEHP 
204-211-

0 

117-81-

7 
丹麦 

对环境产生严重影

响而引起与其他特

性同等的关注 

PVC 增塑剂，液压

液体和电容器里

的绝缘体 

第十三批 

SVHC 清单（6项） 

ECHA于 2015年 6月 15日正式发布REACH法规第十三批高度关注

物质（SVHC）清单，共 2种物质，现 SVHC 总清单共有 163 种物质 。 

物质名称 EC No. CAS 号 主要用途 

邻苯二甲酸二（C6-C10）烷基酯；

(癸基，己基，辛基）酯与 1，2-

邻苯二甲酸的复合物且邻苯二甲

酸二己酯（EC 号 201-559-5）含

量≥ 0.3% 

271-094

-0 

  272

-013-1 

68515-5

1-5 

  686

48-93-1 

主要用作塑化剂和润滑油，例如

胶黏剂、建材、电缆膏、聚合物

薄膜、PVC 混合物、雕塑黏土、

指画颜料等 

2-(2,4-二甲基-3-环己基)-5-甲

基-5-(1-甲基丙基)-1,3-二氧恶

烷[1] 2-(4,6-二甲基-3-环己

-- -- 

广泛应用于香水、肥皂、洗衣粉

等日化产品；同时，它还具有出

色的织物留香能力，被广泛用于
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基)-5-甲基-5-(1-甲基丙基)-1,

3-二氧恶烷[2] 及这两个物质的

任意组合 （卡拉花醛及其同分异

构体，还包括卡拉花醛和其同分

异构体的任意组合） 

香波和织物柔顺剂中 

第十四批 

SVHC 清单（5项） 

ECHA 于 2015 年 12 月 17 日正式发布 REACH 法规第十四批高度关

注物质（SVHC）清单，共 5种物质，现 SVHC 总清单共有 168 种物质 。 

物质名称 EC No. CAS No. 分类 常见用途 

硝基苯 202-716-0 98-95-3 生殖毒性物质 制造其他物质 

紫外线吸收剂 U

V-327 
223-383-8 3864-99-1 vPvB 物质 

用于涂料，塑料，橡胶和

化妆品的紫外线防护剂 

紫外线吸收剂 U

V-350 
253-037-1 

36437-37-

3 
vPvB 物质 

用于涂料，塑料，橡胶和

化妆品的紫外线防护剂 

1,3-丙烷磺内

酯 
214-317-9 1120-71-4 致癌性物质 锂离子电池电解液 

全氟壬酸及其

钠盐和铵盐 
206-801-3 

375-95-1 

  21049

-39-8 

  4149-

60-4 

生殖毒性物质；P

BT 

含氟聚合物制造的加工

助剂/润滑油添加剂/表

面活性剂灭火器/清洗剂

/纺织品防污整理剂/抛

光表面活性剂/防水剂和

液晶显示板 

第十五批 

SVHC 清单（1项） 

ECHA于 2016年 6月 20日正式发布REACH法规第十五批高度关注

物质（SVHC）清单，共 1种物质，现 SVHC 总清单共有 169 种物质 。 

物质名称 EC No. CAS No. 分类 常见用途 

苯并(a)芘 200-028-5 50-32-8 

致癌性 

  致畸性 

  生殖毒性

物质 

一般不有意制

造，但在其他物

质中作为组分

或杂质产生 
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  PBT 

  vPvB 

第十六批 

赫尔辛基 2017 年 1月 12 日，基于法国、瑞典、德国和奥地利的

提议，ECHA 正式将 4项物质加入候选物质清单（SVHC 清单），SVHC

清单更新至 173 项。 2017 年 1月 12 日加入 SVHC 清单的 4项物质及

其 SVHC 特性如下表所示： 

序

号 

物质名称 EC 号 CAS 号 加入原因 用途举例 

1 4,4’-异亚丙基双酚（双

酚 A） 

201-245-8 80-05-7 生殖毒性(Article 

57 c) 

生产聚碳

酸酯、环氧

树脂和化

学品；环氧

树脂的固

化剂 

2 全氟癸酸（PFDA）及其钠

盐和铵盐 

206-400-3 

- 

221-470-5 

335-76-2 

3830-45-3 

3108-42-7 

生殖毒性(Article 

57 c) 

PBT(Article 57 d) 

润滑剂、润

湿剂、增塑

剂及缓蚀

剂 

3 4-(1,1-二甲基丙基)苯

酚 

201-280-9 80-46-6 对环境有严重影响

而引起同等水平的

关注(Article 57 

f) 

生产化学

品和塑料

产品 

4 4-庚基苯酚，直链和支链

[苯酚的 4号位被碳原子

数为 7的烷基取代的产

物，包括 UVCB-、所有单

一同分异构体及其组合] 

- - 对环境有严重影响

而引起同等水平的

关注(Article 57 

f) 

生产聚合

物；配制润

滑剂 

第十七批 
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赫尔辛基 2017 年 7月 7日，欧盟化学品管理署 ECHA 将全氟己基

磺酸及其盐类（PFHxS）加入 SVHC 清单，并新增现有物质双酚 A（BPA）

及 4项邻苯的内分泌干扰属性。SVHC 清单更新至 174 项。 

2017 年 7月 7日 SVHC 新增物质及更新内容如下表所示： 

序

号 
物质名称 EC 号 CAS 号 加入原因 用途举例 

1 

全氟己基磺酸

及其盐类

（PFHxS） 

- - 
vPvB（Article 

57e） 

尚未进行 REACH 注册。可被用

作增塑剂、润滑剂、表面活性

剂、润湿剂、缓蚀剂和灭火泡

沫 

2 双酚 A（BPA） 201-245-8 80-05-7 

内分泌干扰性

(Article 57(f) 

–人类健康) 

制造聚碳酸酯，作为环氧树脂

的固化剂，作为加工 PVC 的抗

氧化剂，生产热敏纸 

3 
邻苯二甲酸甲

苯基丁酯（BBP） 
201-622-7 85-68-7 

内分泌干扰性

(Article 57(f) 

–人类健康) 

粘合剂、密封剂和涂料产品 

4 

邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）

酯（DEHP） 

204-211-0 117-81-7 

内分泌干扰性

(Article 57(f) 

–人类健康) 

用于聚合物如 PVC 的增塑剂 

5 
邻苯二甲酸二

丁基酯(DBP) 
201-557-4 84-74-2 

内分泌干扰性

(Article 57(f) 

–人类健康) 

用于聚合物如 PVC 的增塑剂 

6 
邻苯二甲酸二

异丁酯(DIBP) 
201-553-2 84-69-5 

内分泌干扰性

(Article 57(f) 

–人类健康) 

涂料产品，灌装机，腻子，膏

药，造型粘土和聚合物 
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